
含量(以Ni计)，(g/L) 178.5～183.5 181.5

pH值(20～25℃) 3.5～5.0 合格

比重(25℃)，g/mL 1.500～1.600 合格

硫酸盐(SO)，ppm ≤700 ＜700

铵盐(NH),ppm ≤150 ＜150

镁(Mg)，ppm ≤20 ＜20

钙(Ca)，ppm ≤20 ＜20

铬(Cr)，ppm ≤5 ＜5

锰(Mn)，ppm ≤5 ＜5

铁(Fe)，ppm ≤5 ＜5

钴(Co)，ppm ≤20 ＜20

铜(Cu)，ppm ≤2 ＜2

锌(Zn)，ppm ≤2 ＜2

镉(Cd)，ppm ≤1 ＜1

铅(Pb)，ppm ≤5 ＜5

检  验  项  目
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