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№  : NiSO₄ ¥6H₂ O

№  : 262.85

: 2021-06-13

Niץ) ) , % ů22.2 22.2

pHṿ(50g/L;25Ņ) ů3 ̘3

Ҍ  , ppm Ů10 ̖10

(Mg) , ppm Ů5 ̖5

(Ca) , ppm Ů5 ̖5

(Cr) , ppm Ů1 ̖1

(Mn) , ppm Ů1 ̖1

(Fe) , ppm Ů2 ̖2

(Co) , ppm Ů5 ̖5

(Cu) , ppm Ů2 ̖2

(Zn) , ppm Ů2 ̖2

(As) , ppm Ů2 ̖2

(Cd) , ppm Ů1 ̖1

(Hg) , ppm Ů1 ̖1

(Pb) , ppm Ů2 ̖2

(TOC) , ppm Ů5 ̖5
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